.

Pustak ceramiczny 11.5

Zastosowanie

Produkt przeznaczony

do budowy scian
dziatowych, ostonowych
(zewnetrzna warstwa muru
trojwarstwowego), do
zastosowania rowniez jako
ostona wienca.

Grubos¢ Sciany budowanej z pustakow
ceramicznych wynosi 11,5 cm. Pustak
ceramiczny 11.5 nie wymaga uzycia
zaprawy pionowej ze wzgledu na system
murowania na pioro i wpust.

Zalety

wysoka izolacyjnos¢ akustyczna
i termiczna

wysoka trwatosc

ekologiczny, naturalny materiat

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtosc¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych
zgodnie z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Klasa wytrzymatosci na Sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

116/498/238

ok. 10,2

10
0,15

FO

S0

A1

1000 (wg PN-EN 1745)
5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry scian

Grubosé [mm]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

115
ok. 100
8

ok. 7

Parametry termiczne scian”

Izolacyjnos¢ termiczna $ciany w warunkach uzytkowych, bez tynkéw.

A [W/(mK)]

0,390

Wytrzymatosé na sciskanie

U [W/Am2K)]
2,15

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na sciskanie f, [MPa] scian okreslona wg PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Zaprawa zwykfa

10

Sciana nienos$na

Izolacyjnos¢ akustyczna scian?

Wskaznik izolacyjnosci akustycznej scian

R, [dB]
425

Pakowanie / transport

Szt. na palecie
llos¢ palet na samochod

 zgodnie z DIN 4108-4
2 zgodnie z DIN 4109-32:2016-07

96
24

V)

Wienerberger



