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Sprawozdanie z badan dermatologicznych Nr B - 40199/8895/14

Podstawa

wykonania badan

Zlecenie z dnia 21.08.2014 z nadanym numerem Nr B — 40199/8895/14.

Material do badan: probki dostarczone przez Zleceniodawce w opakowaniu
zastgpezym.

Skiad jakosciowy wyrobu wg INCI zalgczony przez Zleceniodawce.

/Zatacznik nr 1/.

Za zgodnos¢ z deklarowanym i zalgczonym sktadem jakosciowym przestanych do
badan probek wyrobu odpowiedzialno$é ponosi Zleceniodawca..

Prébka do badan:
Wyglad: jednorodna, polyskliwa .lekko plynna masa.

Barwa: biala.

Charakterystyka
Zapach: surowcowy.

wyrobu _ . i
Opakowanie: zastgpcze - pojemnik z tworzywa sztucznego etykietg podajaca
nazwe wyrobu. nr badania — 00556, datg pobrania — 14.08.2014 oraz imig i
nazwisko osoby pobierajgcej.

Deklarowane

przeznaczenie Wyréb przeznaczony jest do celow malarskich.

wyrobu

Zakres badan

Okreslenie tolerancji skory czlowieka na badany wyréb na podstawie wyniku

zgodny z badas dermatologicznych testem kontaktowym pélotwartym.
Ocena u zdrowego, dorostego ochotnika lokalnej tolerancji skornej wyrobu
Cel badania poprzez jednokrotne natozenie testu platkowego i odezyt reakeji skory po uplywie

48.72 godzin.

Dobdr probantow
— ochotnikow do

badan

Badania prowadzone s3 zgodnie z Procedurg Badawcza 07/ DA ITA — TEST
przez lekarza dermatologa w grupie 20 probantéw - ochotnikéw metoda préb
kontaktowych - testem pélotwartym.

Dobdr probantéw-ochotnikéw dokonywany jest zgodnie 7 Procedurg Badawczg
01/ DA ITA — TEST przez lekarza dermatologa z uwzglednieniem Deklaracji
Helsiriskiej z 1964 r. (z poiniejszymi uzupetnieniami), przepiséw polskich i UE,
wytyeznych  Cosmetics Europe — The Personal Care Association (dawniej

COLIPA). Dobdr panelistow nwzglednia kryteria wigezeri i wylgcezeri do badari.
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|16 0s0b 7 dodatnim wywiadem w kierunku alergii. W grupie tej:

[

byta prawidlowa, bez zadnych zmian chorobowych.

wychodzac z zalozenia. ze nalezy bada¢ dziatanie tego typu wyrobu w naturalnych
warunkach. w ktorych bedzie on w praktyce stosowany. Nalezy jednak dodaé. ze na
wyniki badain moga mie¢ w wyjatkowych przypadkach wplyw takie czynniki jak:
dieta zywieniowa. indywidualne upodobania. tryb zycia, rodzaj wykonywanej

pracy, stres oraz warunki Srodowiska naturalnego itp.

' Do badan wytypowano 20 0séb (20 kobiet ) rasy kaukaskicj. zdrowych, w tvm ‘

zadna z osob nie miala udokumentowanej nadwrazliwosci. jak réwnicz

w wywiadzic nie zglaszala niepozadanych reakeji na poszezegdlne skladniki
badanego wyrobu.

wszystkie osoby zglaszaly w wywiadzie wystepowanie réznego rodzaju
niepozgdanych reakcji skdéry na nicktére stosowane kosmetyki i preparaty
myjgce (osoby z dodatnim wywiadem w kicrunku alergii i/lub atopii).
wszystkie osoby spetiaty wymagania dotyczace wilgczenia do badan.
wszystkie osoby podpisaly zgode na $wiadome uczestniczenie w badaniu
1 zostaty poinformowane o celu badania. sposobie prowadzenia badan oraz
o mozliwych dzialaniach niepozadanych.

Skora w miegjscu nakladania testu (ramiona po stronie wyprostnej lub plecy)

Uczestniczgcym w badaniach nie stawiano zadnych specjalnych wymagai.

Sposab
prowadzenia

badan

Badany wyrob w postaci handlowej w ilosci 0,1g nanoszono na krazki bibutowe
(Whatmann 3), ktore umocowywano plastrem porowatym - hypoalergicznym
(chirurgicznym) na ramionach po stronie wyprostnej lub na plecach. Préby
zdejmowano po 48h. Pierwszego odezytu dokonywano bezposrednio po zdjeciu
proby. nastgpnego po 72h od nalozenia testu. Ocen odezynow dokonano wedlug
skali. ktora zgodna jest z ogdlnie przyjeta skala w badaniach dermatologicznych.

Charakterystyka ochotnikow oraz wyniki badan przedstawiono w tabeli nr 1.

Czas trwania
bhadan

Badania trwaty od 02.09.2014 do 05.09.2014.
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WYNIKI BADAN DERMATOLOGICZNYCH

W grupie  badanych 20 oséb. w tym 16 =z dodatnim wywiadem alergicznym
nie stwierdzono dodatnich odczynéw, co swiadezy o tym, ze badany wyrdb nie wykazuje wiasnosci
drainigcych lub uczulajgcych.

Wyniki badan przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela i 1

Ne o e Plec | Rodeaj | Wynik
probanta-ochornika sko ry badania
1 48 K N (-)
2 57 K S (-)
ki 30 K N (-)
4 39 K N (-}
5 28 K N (-)
6 23 K 1. )
7 40 K N {-)
8 60 K N (-)
9 57 K N (-)
10 58 K N {-)
11 42 K N {-)
2 30 K N (-)
13 28 K N -)
14 60 K N (-)
15 32 K N (-
16 57 K N (-)
17 24 K N -)
18 33 K 5 {-)
19 39 K N {-)
20 42 K N (-}
Ocena stanu skory przee lekarza dermatologa Plec:

i + o o scpx K - kobieta
O lub (-) - brak odczynu. ITub(+/-) - slaby hrothotrwaly $wiad, N siipet

27ub (+) - slaby swiad i megscowy slaby rumien.

3dub (++ ) - swiad i migjscowy rumien. : -
Rodzaj skory ciala:

4lub (+++ ) - swiad. rumen rozlegly i grudha N - normalna. S - sucha. N - mieszana
L. — normalna s¢ sklonnoscia do

preetluszezania sie w okolicach tojotokowych
wlowia
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OPINIE I INTERPRETACJE

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych testéw kontaktowych palotwartych stwierdzamy,

i

ze badana pod wzgledem dermatologicznym

Farba lateksowa wewnetrzna TOP LATEX

Spelnia wymagania testu zgodnosci ze skérg (Skin Compatibility Test).

UWAGA: Wvdana ocena nie dotyezy osdb, u kiorveh wystepuje alergia na kiomvkolwick ze skiadnikow

badanego wyrobu.

Nazwisko i adres osoby
odpowiedzialnej za oceng
dermatologiczng

};}»m’)’f

Zalaczniki:

1-Sklad jakosciowy wyrobu przekazany przer Zleceniodawce.

Otrzymuja:
Eegz. 112 : Zleceniodawca

Eez. 3 a'a(B -40199/8895/14)




