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SAINT-GOBAIN

webersan Krem
iniekeyjny (weber.
tec 946)

Krem iniekcyjny na bazie silanéw do
wykonywania wtornej izolacji poziomej muru
(przepony poziomej)

Wiasciwosci

Do wykonywania wtornej izolacji poziomej zapobiegajgcej
kapilarnemu podcigganiu wilgoci w istniejgcych budynkach
za pomocq iniekcji bezcisnieniowe] (powyzej strefy
wystepowania obcigzenia wodg pod ciSnieniem). Moze byc
stosowany w murach mokrych, o stopniu zawilgocenia do
95%.

Opis produktu

webersan Krem iniekcyjny (weber.tec 946) jest
1-sktadnikowym, gotowym do uzycia kremem iniekcyjnym
na bazie silanow.

Zastosowanie produktu

+ mozliwos¢ stosowania w murach o wysokim zawilgoceniu
(do 95%)
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Injektionscreme

weber.tec 946

Dane techniczne

Baza silany

Dokument odniesienia Y@ WA A=A-0S [

MI1242/2
Gestos¢ gotowej zaprawy ok. 0,95kg/dm3
Kolorystyka biaty
opakowania kir_e’rbosko 600 ml, karton 12 szt.
wiadro 10 |
Postac krem
Rozpuszczalniki nie wystepuje
Sposob nanoszenia iniekcja bezcisnieniowa
Zawartosc sktadnikow ok 80%

aktywnych

- szczegoblnie polecany do iniekcji w murach z pustkam
i rysami - brak niebezpieczenstwa niekontrolowanego
wyptywu iniektu

- dobra zdolnos¢ penetracji kapilar o matej Srednicy

- fatwy w zastosowaniu

- iniekcja z zastosowaniem recznego pistoletu

- nie tworzy zwigzkow soli szkodliwych dla murow
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Przygotowanie podtoza

Odstoni¢ strefe iniekcji usuwajgc zmurszate, niestabilne i
zasolone tynki do uzyskania stabilnego podtoza.

Otwory o Srednicy 12 - 16 mm nalezy wywiercic w
odstepie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odlegtosc
miedzy koncem nawiertu a licem Sciany wynosita 5 cm.
Otwory zazwyczaj wierci sie poziomo w spoinie wsporczej.
Mozliwe jest takze wykonanie nawiertow pod kgtem do
45K, W takiej sytuacji nalezy zadbac, aby otwor przecinat
przynajmniej jedng spoine wsporczq (poziomaq). Przy
wykonywaniu iniekcji w naroznikach Scian zaleca sie
wykonanie iniekcji dwustronne;.

Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno
zawilgoconych (stopien zawilgocenia > 75%) zaleca sie
wykonac iniekcje dwurzedowq. Otwory nalezy wowczas
wierci€ z przesunieciem o potowe ich osiowego rozstawy,
a odlegtos¢ miedzy rzedami nawiertow nie moze
przekracza¢ 8 cm.

Otwory, po ich wywierceniu, nalezy oczyscic z

pytu i luxnych czastek, np. poprzez odessanie lub
przedmuchanie czystym powietrzem pod ciSnieniem.

Warunki podczas stosowania i wigzania

Nie wykonywac iniekcji w zamarzniete podtoza.
Temperatura aplikacji oraz podtoza nie powinna byc nizsza
niz +5°C

Zuzycie

Zuzycie preparatu webersan Krem iniekcyjny (weber.tec
946) zalezy od chtonnosci muru. Przecietnie wynosi ono 1,5
litra na TmM2 rzutu poziomego muru. Zuzycie na Imb muru
z uwzglednieniem jego grubosci podano ponizej:

Grubose muru [cm] / Zuzycie [ml];

- 24 cm:180 - 305 m,

- 36 cm: 280 - 500 m,

- 48 cm: 390 - 700 ml.

Podane wartosci zuzycia sq danymi teoretycznymi nie
uwzgledniajgcymi strat przy aplikacji, niejednorodnosci
muru, itp.

Opakowania
kietbaska 600 ml, karton 12 szt. wiadro 10 |

Magazynowanie i transport

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych,
nieuszkodzonych i nieotwieranych opakowaniach, w
suchych warunkach najlepiej zuzy¢ w ciggu 12 miesiecy od
daty produkcji. Chroni€ przed mrozem.
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Wskazowki wykonawcze

Do iniekcji stosowac pistolet iniekcyjny aplikator do
webersan Krem iniekcyjny (weber.tec 946) dedykowany
do kietbasek 600 ml. Alternatywnie mozna stosowac
typowy sprzet umozliwiajgey iniekcje z zastosowaniem
kremow iniekcyjnych, jak rowniez lance iniekcyjne.

W przypadku iniekcji dwurzedowej, aplikacje zaczynac

od dolnego rzedu. Otwory nalezy napetnia¢ kremem
iniekcyjnym webersan Krem iniekcyjny (webertec 946),
zaczynajqc wypetnianie od dna otworu. Po catkowitym
wchtonieciu sie preparatu otwory wypetni¢ zaprawq
weber.tec 942 UD zasklepi¢ szpachlowkg uszczelniajgcg
weber.tec 933.

Wysychanie muru powyzej wykonanej przepony (do
osiggniecia tzw. wilgotnosci rownowagowej) zalezy od
warunkow cieplno-wilgotnosciowych otoczenia i moze byc
wydtuzone np. przez szczelne wyprawy tynkarskie i powtoki
malarskie. W niektorych sytuacjach konieczne moze byc
wykonanie dodatkowych czynnosci.

Srodki bezpieczenstwa

Zgodne ze sztukg budowlang i wymaganiami z karty
technicznej zastosowanie wyrobu (wyrobow) nie podlega
naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za
skutki btednego zastosowania wyrobu (wyrobow). Dlatego
tez gwarancjq objeta jest tylko jakosc wyrobu (wyrobow),
w ramach naszych warunkodw sprzedazy i dostaw, z
wytgczeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna
uniewaznia wszystkie podane wczesniej dane techniczne
teqo produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
wszelkich zmian wynikajgcych z postepu technicznego.
Informacje podane przez naszych pracownikow,
wykraczajgce poza ramy tej instrukcji, wymagajq
pisemnego potwierdzenia.

Uwaga na niebezpieczenstwo

Nie mieszac z innymi materiatami. Przy wykonywaniu
iniekcji w murach grubych (powyzej 70 cm) zalecamy
wykonanie cisnieniowej iniekcji preparatem webertec

940 E. Przy wykonywaniu prac zaleca sie stosowanie
srodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow
BHP dotyczgcych ochrony zdrowia wynikajgcych

z odpowiednich rozporzgdzen oraz zapisdw z kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczen na
opakowaniach.
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