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SAINT-GOBAIN

weberbase uni s

klej do styropianu biatego i grafitowego, do mocowania ptyt i do zatapiania siatki

WLASCIWOSCI

e Do wykonywania warstwy zbrojonej siat-
ka na styropianie biatym oraz grafitowym

e Do mocowania styropianu biatego oraz
grafitowego

e Bardzo dobra przyczepnosc

® Plastyczny przy mocowaniu i szpachlo-
waniu

® Mrozoodporny po zwigzaniu

klej do
styropianu

weberbase

UNIS

o :‘weggg

® worek 25 kg, paleta 1050 kg

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

o Wykonywanie warstwy zbrojonej na ptytach izolacyjnych ze
styropianu biatego oraz grafitowego w systemie ocieplenio-
wym weber.therm NOVA S

e Kilejenie ptyt ze styropianu biatego oraz grafitowego do pod-
tozy mineralnych w systemie ociepleniowym weber.therm
NOVA S

e Wyrownywanie podtoza i wypetnianie ubytkéw w podtozu

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przyklejanie ptyt ze styropianu:

Klej weberbase UNI S stosuje sie do mocowania ptyt ze styro-
pianu biatego oraz grafitowego do wszelkiego rodzaju podtozy
mineralnych, np. beton, prefabrykaty zelbetowe, cegty, bloczki
ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, gazobe-
tonowe, itp. Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne i suche,
niezattuszczone, niezmarzniete, pozbawione kurzu, wolne od
wykwitow solnych i luznych czesci. Plyty styropianowe powinny
by¢ zabezpieczone przed stoncem oraz zawilgoceniem. Stoso-
wac siatki ochronne.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Ewentualne nieréwnosci stykéw i powierzchni przyklejonych
wczesniej ptyt styropianowych nalezy przeszlifowac i wy-
réownac, zamontowac listwy naroznikowe, profile dylatacyjne
oraz siatke wzmacniajgca naroza wokot otworéw okiennychii
drzwiowych itp.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Gestos¢ nasypowa:

llos¢ wody zarobowej:

Temperatura stosowania:

Maksymalna grubosc klejonej warstwy:
Czas zuzycia zaprawy:

Srednie Zuzycie zaprawy:

przyklejanie styropianu, w zaleznosci od
rownosci podtoza

szpachlowanie, dla jednej warstwy siatki

Przyczepno$¢ do betonu w stanie
powietrzno - suchym:

Przyczepnos$¢ do styropianu w stanie
powietrzno-suchym:

Termin przydatnosci do uzycia:
Kolor:

Dokument odniesienia:

1,50 £ 10% g/cm?

ok. 5,5—6 litrow na 25 kg
od +5°Cdo +25°C
10mm

do 3 godzin

ok.3,5-4,5kg/m?
ok. 3,0 - 3,5kg/m?

>0,50 MPa

>0,08 MPa

12 miesigcy
szary

AT-15-9323/2016

nie wymieszac. Tak przygotowany klej zachowuje swoje wiasciwosci
przez ok. 3 godziny (dla temperatury powietrza ok. 20°C). Po uptywie
tego czasu wigzacy klej nie powinien by¢ wykorzystany, nawet jezeli
da sie ponownie rozmieszac¢ z woda.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Klej weberbase UNI S miesza sie z czysta, zimng woda w pro-
porgcji 5,5 - 6,0 litréw na worek 25 kg. Nie dodawac¢ wiecej wody
niz zaleca instrukcja, poniewaz moze to zmniejszy¢ wytrzy-
matos¢ i zwiekszy¢ skurcz wigzgcej zaprawy. Niedopuszczalne
jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu
lub innych dodatkéw. Do mieszania nalezy uzy¢ mieszadfa
elektrycznego o wolnych obrotach. Miesza¢ do uzyskania
jednorodnej, gesteji plastycznej masy pozbawionej grudek. Po
wymieszaniu nalezy odczekac ok. 5 minut i nastepnie ponow-

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Przyklejanie ptyt styropianowych, a w szczegdlnosci ze styropianu
grafitowego, moze by¢ prowadzone tylko na $cianie, ktéra nie jest
narazona na bezposrednig ekspozycje promieni stonecznych. Plyty ze
styropianu grafitowego nie powinny by¢ sktadowane na storicu bez-
posrednio przed aplikacjg. Taka sytuacja moze prowadzi¢ do defor-
macji ptyt. Rekomendujemy uzycie w trakcie prac siatek ochronnych
narusztowania.

Przygotowany klej weberbase UNI S nanie$¢ na spodnig powierzch-
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klej do styropianu biatego i grafitowego, do mocowania ptyt i do zatapiania siatki

nie ptyty styropianowej metodg obwodowo - punktowg (po mu ociepleniowego szczegdtowo opisane sg w instrukcjach ITB nr
obwodzie ptyty watek o szerokosci 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych 418/2007 oraz 447/2009. Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, ale
plackéw w srodku ptyty). W przypadku rownego i gtadkiego nie ma wptywu na warunkii sposéb jego uzycia. W przypadku watpli-
podtoza (np. lany beton) klej mozna nakiada¢ paca zebatg wosci nalezy wykonac wiasne proby lub skontaktowac sie z Doradca-
10 - 12 mm na cafg powierzchnie ptyty. Ptyte styropianowa z mi Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem sie tej karty technicznej
naniesionym klejem niezwtocznie przytozy¢ do $ciany, docis- tracg waznos¢ karty wczesniejsze.

na¢ i skorygowac potozenie do uzyskania rownej powierzchni

z przyklejonymi wczesniej ptytami. Efektywna powierzchnia
potaczenia klejowego z podtozem po docisnieciu ptyty nie
powinna by¢ mniejsza niz 40% powierzchni ptyty. Ewentualne
szczeliny miedzy ptytami nie moga byc¢ wypetniane klejem.
Nalezy je wypetnia¢ klinami wycietymi ze styropianu lub piankg
poliuretanowg o matym stopniu rozprezania. Dalsza obrobka
ptyt, w tym mocowanie tgcznikdw mechanicznych, jest mozliwa
po uptywie 48 godz. od przyklejenia.

Wykonywanie warstwy zbrojonej siatka:

Na przyklejone ptyty styropianowe naniesc klej weberbase
UNI S na grubos¢ ok. 3 mm. Uzycie pacy zebatej 10 - 12 mm
utatwi uzyskanie rownomiernej grubosci. W swiezy klej wtapia
sie siatke zbrojgca z nadrukiem weber. Pasy siatki uktada sie
pionowo. Sgsiadujgce pasy siatki powinny na siebie zachodzi¢
min. 10 cm. W narozach wewnetrznych i zewnetrznych siatke
nalezy wywing¢ min. 20 cm. Powierzchnie wygtadzi¢ paca przy
pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Powierzchnia warstwy
zbrojonej powinna by¢ rowna i gfada, siatka nie moze by¢ wi-
doczna. Catkowita grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosié¢
3 -4 mm. W obszarach narazonych na uszkodzenia mechanicz-
ne (cokoty, $ciany garazy, itp.) rekomendujemy zastosowanie 2
warstw siatki zbrojace;j.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

Klej weberbase UNI S moze by¢ stosowany jezeli temperatura
$ciany i powietrza nie jest nizsza od + 5°C lub nie jest wyzsza od
+25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza nizszej od 85%.
Te warunki dotycza catkowitego czasu wigzania (3 - 5 dni), a nie
tylko momentu aplikacji. Podczas prac nalezy chroni¢ elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami atmosfe-
rycznymii silnym wiatrem. Rekomendujemy uzycie siatek
ochronnych na rusztowania lub plandek.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Zaprawa klejowa weberbase UNI S zachowuje swoje wiasci-
wosci przez 12 miesigcy od daty produkgcji. Przechowywac¢ w
suchych i cieptych pomieszczeniach w oryginalnych i nieuszko-
dzonych opakowaniach. Chroni¢ przed zawilgoceniem.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Produkt zawiera cement - po zmieszaniu z wodg daje odczyn
alkaliczny. Chroni¢ oczy i skére. Przestrzega¢ zasad BHP, sto-
sowac ochronne ubranie, okulary i rekawice. W razie dostania
sie do oczu, natychmiast przemy¢ duzg iloscig czystej wody

i zasiegnac porady lekarza. Skére umy¢ wodg oraz mydtem.
Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

UWAGA

Szczegoty dotyczace prac zwigzanych z montazem syste-
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