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SAINT-GOBAIN

WLASCIWOSCI

wodoszczelnos$¢ natychmiast po utozeniu

dodatki podnoszace przyczepno$¢ umoz-
liwiajg stosowanie tego materiatu réwniez
na podtozu wilgotnym

odpornosc¢ na promienowanie UV

zawarte plastyfikatory dziatajg przeciw
pojawianiu sie kruchosci

wysoka odpornos¢ na roztwory kwasow
i zasad

do zastosowan wewnetrznychi ze-

sferyczne, gazy przemystowe, solankii
wszystkie wystepujace w obszarze gruntu
agresywne substancje

nadaje sie na powierzchnie pionowe

punkt migknienia metoda pierscienia i
kuli: +150°C

szczegolnie zalecana do stosowania jako
powtoka ochronna do dachowych pokry¢
z papy, blachy, eternitu, betonu

do uszczelniania zewnetrznych scian,
metalowych powierzchni, piwnic, betonu,

weber.tec 911

bitumiczna masa dekarska

bitumiczna
masa

dekarska

® Pojemnik 1 kg, 4 sztukiw kartonie
® Pojemnik 14 kg, paleta 45 sztuk (630

wnetrznych

® wysoka odpornosc¢ na warunki atmo-
woda

OPIS PRODUKTU

tynku przed wilgocig i przesgczajaca sie

weber.tec 911 (Plastikol 1) jest zawierajgca rozpuszczalniki,
stosowang na zimno masg uszczelniajgca i klejaca (do przy-
klejania blach), ktéra po zwigzaniu jest plastyczna, ma duzg
wytrzymatos¢ i rozciggliwosé.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.tec 911 (Plastikol 1) nadaje sie do robot uszczelnia-
jacych, w ktoérych wymagana jest wysoka wodoodpornos¢ i
wytrzymatos$¢ na warunki atmosferyczne. Materiat stuzy m.in.
do wykonywania szybkich prac uszczelniajgcych i naprawczych
na papowych pokryciach dachowych. Do naprawy miejsc po-
wstania pecherzy, punktowych uszkodzen i miejsc przeciekow,
pekniec¢ a takze wykonywania uszczelnien miejsc przes¢, mon-
tazu, kominkéw wentylacyjnych, okien dachowych, itp. Stuzy
takze przyklejania blach stalowych, ofowianych i cynkowych, do
wykonywania wzmocnionych wtdknem izolacji wanien, wykony-
wania posrednich izolacji poziomych balkonow i taraséw.
Nadaje sie do stosowania na podtozach papowych, bitumicz-
nych, eternicie, betonie, tynkach i murach eternicie.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Suche, wolne od kurzu podtoze jest najlepsze dla wykonywania
robét uszczelniajgcych. Przy wilgotnym podtozu konieczne jest
energiczne, wielokrotne rozcieranie masy, tak, aby uaktyw-

ni¢ dodatki powodujgce powstawanie dobrej przyczepnosci.
Przy wyraznie pylacych sie podtozach (np. betonowe) nalezy je
zagruntowa¢ materiatem weber.tec 902.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wskazowki ogolne weber.tec 911 jest preparatem zawierajg-
cym rozpuszczalnik i nalezy przy jego stosowaniu przestrzegac

kg)
Baza: bitum
Kolor: czarny
Konsystencja: pasta
Gestos¢: ok. 1,25 kg/dm?

Sucha pozostatos¢: 75%

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: pH20=0k. 10000

Odpornosc cieplna i punkt migknienia

wgR.+K.: +lE0E

odpowiednich przepiséw BHP oraz zapoznac sie z informacjami
ostrzegawczymi na opakowaniu.

Aplikacja Sposéb nanoszenia: szpachelka, blichéwka. £gczna gru-
bos¢: maks. 10 mm. Czas wysychania: zaleznie od warunkéw atmo-
sferycznych i grubosci warstwy - 2-8 dni. Czyszczenie, rozpuszczal-
nik: benzyna ekstrakcyjna weber.tec 911 jest nanoszony za pomoca
szpachelkilub murarskiej blichéwki. tgczna grubo$¢ nanoszonej
masy, przy jednej warstwie nanoszenia, nie powinna przekroczy¢ 4
mm. Przy wielokrotnym nanoszeniu nie powinna przekroczy¢ 10 mm.
W bardzo gorgcym otoczeniu, np. silne dziatanie promieni stonecz-
nych, powstaje niebezpieczenstwo, ze przy grubej warstwie nano-
szenia, uaktywniajgce sie rozpuszczalniki oraz zamknigte powietrze
w podfozu, moga spowodowaé powstawanie pecherzy. W takim przy-
padku nalezy nakfadac wielokrotnie ciensze warstwy, tak, aby kolejne
warstwy mogty dostatecznie odparowac. Zimny weber.tec 911 przed
uzyciem nalezy sktadowa¢ w cieptym magazynie.

Usuwanie pecherzy w pokryciach bitumicznych Usuwanie peche-
rzy w starych dachach papowych mozna niezawodnie przeprowa-
dzi¢ przestrzegajgc nastepujgcych kolejnosci prac: pecherz nalezy
przycig¢ w formie krzyza, konce rozcietej papy oraz podtoze prze-
trze¢ suchg szmatg. Na otwartg powierzchnie podtoza, za pomocag
szpachelki, nanie$¢ materiat weber.tec 911, a nastepnie docisngc¢ do
niego konce rozcietej papy. Naprawione miejsce pokry¢ dodatkowo
warstwag weber.tec 911.

ZUZYCIE

Zuzycie weber.tec 911: ok. 1,25 kg/m? 1 mm grubosci
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"weber weber.tec 911

SAINT-GOBAIN

bitumiczna masa dekarska

OPAKOWANIA

Pojemnik 1 kg, 4 sztuki w kartonie
Pojemnik 14 kg, paleta 45 sztuk (630 kg)

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

W oryginalnie zamknigtych pojemnikach, w suchym miejscu
materiat moze by¢ przechowywany, co najmniej 24 miesigce.

UWAGA

Prawidtowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych
produktow nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez gwarancjg
objeta jest tylko, jakos¢ naszych wyrobéw w ramach naszych
warunkow sprzedazy i dostaw, z wytgczeniem ich skutecznego
zastosowania. Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP oraz in-
strukcji bezpieczenstwa na opakowaniach. Niniejsza instrukcja
uniewaznia wszystkie podane wczesniej dane techniczne tego
produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich
zmian wynikajgcych z postepu technicznego. Informacje po-
dane przez naszych pracownikow, wykraczajgce poza ramy tej
instrukcji, wymagajg pisemnego potwierdzenia. Przy obrobce

i sktadowaniu nalezy przestrzegac podanych na pojemnikach
wskazoéwek dotyczgcych bezpieczenstwa pracy.
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