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OZNACZENIE NORMOWE

KORZYSCI Z ZASTOSOWANIA CEMENTU EKSPERT®
CEM II/B-V 42,5 R-HSR/NA P PEWNY

CEMENT E;}% Umozliwia uzyskanie betonéw o wyzszej klasie wytrzymatosci
Ekspert® to cement portlandzki popiotowy klasy 42,5, oraz odpornych na agresywne oddziatywanie srodowiska
wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R), odporny na siarczany @\
>

(HSR) i niskoalkaliczny (Na), o sktadzie zgodnym
Z wymaganiami normy PN-B-19707:2013-10. ol

Cem

Utatwia rozprowadzanie mieszanki po szalunku
oraz powierzchniach poziomych

ZASTOSOWANIA @ Skraca czas realizacji inwestycji dzieki szybkiemu

« Betony wymagajace wysokiej wytrzymatoéci wczesnej, ({_LP przyrqstowi wytrzyma’roéci., pozvx’/ala na realizacje prac budowlanych
klas C16/20 - C40/50, w tym betony o podwyzszonej odpornosci w napietym harmonogramie robot

na agresje chemiczna A=, by - T :
y ) ) o - Umozliwia zmniejszenie iloSci cementu w mieszance
e Betony, w ktorych moze wystepowac kruszywo potencjalnie reaktywne alkalicznie betonowej i zaprawach

. » Posadzki i silnie obciazone ciagi komunikacyjne

» Betony na konstrukcje wiencéw i belek, schodéw i nadprozy
Skraca czas przygotowania mieszanki betonowej
¢ Fundamenty
e Zaprawy tynkarskie wewnetrzne i zewnetrzne
* Prefabrykacje drobnowymiarowe e@ Utatwia zageszczanie mieszanki
e Inne mieszanki dla budownictwa (m.in. do stabilizacji gruntéw i podbudéw)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie badana zgodnie z PN-EN 196-1

CEMENT EKSPERT® WYROZNIA SIE:

e odpornoscia na korozyjne dziatanie
siarczanéw

¢ niska zawartoscia alkaliow rozpuszczalnych

po 2 dniach (MPa)
po 28 dniach (MPa)

e zmniejszona tendencja do wykwitow
weglanowych

o

e krétkim czasem wigzania
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, . L, e WLASCIWOSCI FIZYKO-CHEMICZNE® Cementownia Kujawy
e wysoka wytrzymatosciag wczesna i koncowa o EfEAE Are i
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e dobra plastycznoscia i urabialnoscia
mieszanki betonowej

Powierzchnia wlasciwa wg Blaine’a 4396 cm?/g
Poczatek czasu wigzania PAVAI
Koniec czasu wiazania 332 min
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e ciemniejszym kolorem uzyskanych

powierzchni betonowych Gestos¢ whasciwa 2,80 g/cm?
Wodozadnosc¢ 27,3%

* Podane wartosci nie s3 gwarantowane przez producenta, nie stanowia oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu
cywilnego i nie moga stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen.




